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Propiedades Fisicas y Composicion

A7 32

95-96% materia inorganica «  AMELOGENINA, ENAMELINA, otros
1% materia organica «  FOSFATO CALCICO (CRISTALES DE

HIDROXIAPATITA
3% agua )




Unidad estructural basica PRISMA DEL ESMALTE
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YA ES HISTORIA...
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Accion del GRABADO ACIDO










PRISMA DEL ESMALTE

.

" MATRIZ ORGANICA

Amelogeninas

Enamelinas
Ameloblastinas (amelinas)
Tuftelina

Parvalbumina

" & MATRIZINORGANICA
e Hidroxiapatita




Matriz organica
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Amelogeninas
Enamelinas
Ameloblastinas
(amelinas)

Tuftelina
Parvalbumina
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Matriz organica + inicio mineralizacion




Matriz inorganica CRISTAL DEL ESMALTE

Cristal de HIDROXIAPATITA
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Cristales de hidroxiapatita: Ca5(P04)3(OH)
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Organizacion del prisma de ESMALTE




Organizacion del prisma de ESMALTE
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Organizacion del prisma de ESMALTE







Unidad estructural secundaria




Unidad estructural secundaria 1. Estrias de Retzius
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2. Penachos adamantinos (o de Linderer)

‘\ " ‘—w : 2 ]

. " ; § -
w, 8 AR

” Y -5 pithy' { i

o . N

; s S : TS

L2009 Fdtoral Madca Panamecicans




Enamel

< .'f

E'namg__l‘tuff\-.?_ =

. \ \
e
: Dentino-enamel

junction -




_
I Enamel

& 7
\ Enamel tuft hg

R U .'fr'..;-"(:.:v-'

'd "
§ Dentm j A >/ ,1
%3 Mes bu “,-—‘- :

x , "l
"’ . | .. .‘.-r.‘{. ( J) : ’




=7 AT,
\ ; g I 4 I

1,55,

o {

i5r 7% 5 3
2 LAY I TN I AR

4775

y

‘L , v ) g “~“ 2% :

PR LS RIEIOV s V%N

s L7 q&vx»&hﬁn\“‘i\ 579

S S e S S e s Ay )

e «" . g\.‘“”ﬁ'oufﬂﬂ“"“bﬁ‘v.‘\ y
v‘

- 5 - J < O QQ‘ - ,..
- el I.U . = ' - - % -
-» = . E o9 Y - )
‘ - -~ £ v '. .'v ﬁ - \..1. A . : :
G 2 . > - 2
i - ’ .

T T4 >




3. Bandas de Hunter-Schraeger

2009 Edtorial Mécdica Panamericana
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4. Esmalte Nodoso







5. Limite Amelodentinario
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6. Huso Adamantino




7. Lineas de Imbricacion y Periquimatias




Lineas de Imbricacion y Periquimatias
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8. Surcos y Fisuras del Esmalte




9. Laminillas o microfisuras del Esmalte
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Homo sapiens
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Amelogenin Evolution and
Tetrapod Enamel Structure
Thomas G.H. Diekwisch,1
Tianquan Jin,1 Xinping Wang,
1 Yoshihiro Ito,1 Marcella
Schmidt,1 Robert Druzinsky,
1 Akira Yamane,2 and
Xianghong Luanl

Front Oral Biol. 2009; 13: 74—
79.
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